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Para realizar la preparación del lecho para implantes cónicos, se debe usar la fresa correspondiente a la longitud del implante previsto, respetando la secuencia ilustrada, según el 
tipo de hueso.
Debe evitarse la carga precoz en pacientes con: 1) Enfermedades sistémicas, como diabetes, osteopenia, osteoporosis o que ocasionen cambios en el metabolismo óseo; 2) Disfunción 
oclusal; 3) Implantes instalados en hueso Tipo IV y/o en áreas injertadas.

COVER/ 
TAPA IMPLANTE
0 mm (adicional) 34519

1 mm (viene con) 34521

2 mm (adicional) 34522

CARACTERÍSTICAS
	» Implante cónico con encaje Cono Morse;
	» Rehabilitación precoz o tardía;
	» Unitario/múltiple;
	» Instalación en cualquier densidad ósea: tipo I, 

II, III y IV;*
	» Cámaras de cicatrización incorporadas en su 

macrogeometría;
	» Acelera y mejora la osteointegración;
	» Baja compresión del tejido óseo durante la 

inserción del implante;
	» Aumenta el diámetro de la osteotomía;
	» Mejora la calidad del tejido óseo neoformado;
	» Superficie tratada con chorreado y grabado 

ácido alternados;
	» Doble sellado morse que permite mayor 

estabilidad y mayor sellado bacteriano del 
componente protésico;

	» Indexación que permite 12 posiciones;
	» Diseño revolucionario de las roscas 

trapezoidales acelera la condensación ósea, 
gracias a la perfecta combinación de la 
conicidad del implante y formato de las 
espiras;

	» Viene con cover 1 mm;
	› Instalación: Llave Hexagonal n.º 7 – 1,17 mm;

	» Aplicación implante: 
	› Instalación del implante 2 mm infraóseo;
	› Se necesita un perfil gingival superior a 1,5/2 

mm;
	» Rotación: 

	› Perforación: 600 rpm;
	› Instalación: 20 rpm;

	» Par de instalación sugerido: 
	› 25 Ncm para carga precoz;
	› 35 Ncm para carga inmediata.

LLAVE PARA  
INSTALACIÓN COVER

Llave Hexagonal n.º 7 – 1,17 mm 

Clave Corta 19,3 mm 20626
Clave 
Promedio 23 mm 18685

Llave Larga 28 mm 20619
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Longitud
Código

Ø 3,5 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm

7 mm 28014 280280 280426

9 mm 28016 28030 28044

11 mm 28018 28032 28046

13 mm 28020 28034 28048

15 mm 28022 28036 28050

17 mm 33769 33771 33773

ESPECIFICACIONES
Longitud 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 mm

Diámetro 3,5 mm 4,0 mm 5,0 mm

Ápice 2,0 mm 2,8 mm 3,5 mm

Profundidad 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Rosca Interna 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm

Instalación 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Ángulo 11,5° 11,5° 11,5°

CM AR

LLAVES INSTALACIÓN
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Carraca Motor

Corta Promedio Único

23751 218665 218634

Para implantes Ø 3,5/4,0/5,0.



CONO MORSE | CATÁLOGO 2024 | 13

MAESTRO CM AR

CONOZCA MÁS

DENSIDAD 
ÓSEA

INDICACIONES DE USO Y APLICACIÓN CARGA PRECOZ
Parámetros Cicatrización

Calidad ósea Cortical; Clasificación Tipo I/II; Cantidad ósea adecuada; Longitud ≥ 9 mm. Tiempo mínimo: 4–6 semanas.

Calidad ósea Medular; Clasificación Tipo III; Cantidad ósea adecuada; Longitud ≥ 9 mm. Tiempo mínimo: 7–8 semanas.

Calidad ósea Medular; Clasificación Tipo IV; Cantidad ósea adecuada; Longitud ≥ 9 mm. Tiempo mínimo: 12 semanas.

Cuando no hay contacto entre el implante y el hueso, deben realizarse técnicas para la debida 
reconstrucción.

Plazo determinado en función de la suma de las técnicas 
aplicadas.

APLICACIÓN

Carga inmediata Par: 35 Ncm mínimo / 60 Ncm máximo. Finalización tras la osteointegración. Tiempo mínimo: 12 
semanas.

Carga precoz Par sugerido: 25 Ncm. Indicación según la tabla arriba.

Tipo 
óseo

Implante
Ø Diámetro

LH  
Ø 2,0

FC  
Ø 3,0

FC  
Ø 3,5

ES  
Ø 3,5

FC  
Ø 4,0

ES  
Ø 4,0

FC  
Ø 4,5

FC  
Ø 5,0

ES  
Ø 5,0

I

II

Ø 3,5

Ø 4,0

Ø 5,0

III

IV

Ø 3,5

Ø 4,0

Ø 5,0

III

IV

Ø 3,5

Ø 4,0

Ø 5,0

LH - Fresa Lanza Helicoidal    |    FC – Fresa Cónica    |    ES – Escariador/oseodensificador

SECUENCIA 
DE FRESAS

FR
ES

AD
O

SU
BF

RE
SA

DO
OS

EO
DE

NS
IF

IC
AC

IÓ
N

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV

15

7

11
9

13

7

11
9

13

7

11
9

13
14

18
16

+1
+3

+2

Longitud 
implante

+4

DATOS TÉCNICOS


